
Valmistusohjekirja

Liitettävät rakenteet

Lasi

Pintakäsittely

Profiilimitat

Materiaali

Tuote

Lasipaksuus 2 - 28 mm

R12 konepajakansio 01.07.2013

Pulverimaalaus polyesteripohjaisella pulverilla

SFS-EN ISO 2409

SFS-EN ISO 2360

SFS-EN 12373-5

SFS-EN ISO 2360

SFS-EN ISO 12373-1

EN 755 TAI DIN 1748; EN 12020 tai DIN 17615

Alumiiniseos EN AW-6060 (EN 573, EN 755 ja DIN 1748)

Oksidikerroksen määrittäminen

R54, N50si -julkisivut

Hilaristikoe

Kerrospaksuuden mittaaminen

Kerrospaksuuden mittaaminen

Tiivistys

R12

Anodisointi

Nokian Profiilit Oy
Rakennusjärjestelmät

20 μmOksidikerroksen paksuus

Maalikerroksen paksuus 60...120 μm


